[image: image1.wmf]
[image: image2.wmf]
קרא את קטע הקריאה- חומרים פלסטיים
וענה על השאלות הבאות 
1) מדוע נקרא קטע הקריאה חומרים פלסטיים?

2) הסבירו במילים שלכם ,מה יתרונם של הפולימרים על פני חומרים אחרים?

3) רשמו את שמות הפולימרים המוזכרים במאמר. הוסיפו מידע על שימושיהם ותכונותיהם.

4) רשמו חמישה מושגים חדשים שנתקלתם במאמר.

5) רשמו שלוש שאלות מגוונות הקשורות לנושא המאמר, שאין עליהן תשובה במאמר.

את התשובות לשאלות שלח לדואר אלקטרוני:
anatfel@kdror.co.il
חומרים פלסטיים –
מתוך פולימרים סינטטיים חומרים כבקשתך

[image: image3.wmf]ההיסטוריה האנושית מחולקת לתקופות על פי החומרים העיקריים ששימשו, בכל אחת מהן, לייצור כלים; כלי עבודה, צייד ומלחמה.

התקופות הן:  תקופת האבן



תקופת הברונזה



תקופת הברזל



המאה העשרים , הקרויה לעיתים "עידן הפלסטיק".

(מקור השם "פלסטיק" ביוונית ופירושו – עיבוד, עיצוב מחדש).

החומרים הפלסטיים תופסים כיום חלק חשוב בעולם החומר והם בעלי השפעה מכרעת על התפתחות התעשייה, החברה, התרבות וחיי היום-יום שלנו.

חומרים אלו ממלאים תפקידים שימושיים שונים שבעבר הלא-רחוק מילאו חומרי גלם טבעיים כמו עץ, מתכת ובד ומייצרים מהם מגוון רחב של מוצרים, בתים, חלקי מכונות, מכוניות ומטוסים, כלי עבודה, רהיטים, כלי אוכל, בגדים, כלי אריזה ואחסון, כלי שייט, כלי דם מלאכותיים, שסתומי לב, תותבים למיניהם ועד.

כיום כמעט ולא קיים תחום פעילות שלא כלולים בו חומרים פלסטיים.

מתוך המגוון האדיר של חומרים פלסטיים יש להזכיר את הפוליאתילן, הטפלון, הפוליויניל כלוריד (PVC) ואת הסיבים המלאכותיים; דקרון, אקרילן ואורלון.

נפיצותם הגבוהה של החומרים הפלסטיים נובעת הן מעלותם הנמוכה יחסית והן  בשל הרבגווניות של תכונותיהם: קשיחות, חוזק מיכני, רכות, מתיחות, גמישות, שקיפות, אטימות ועמידות בפני חומרים כימיים חריפים, טמפרטורות גבוהות ולחצים גבוהים
ותכונות ייחודיות נוספות.

בין הפולימרים, הפוליסטירן היה הראשון שהופק בצורה מלאכותית בשנת 1839, אך עברו כ – 100  שנים עד שהחלו לנצלו.

החומר הפלסטי הראשון, שנעשה בו שימוש מיידי, הומצא במאה שעברה, לאחר שיצרן של כדורי ביליארד מניו-יורק הכריז כי יעניק פרס למי שימציא תחליף זול לשנהב, שממנו נהגו לייצר כדורי ביליארד. פועל דפוס בשם ג'ון ווסלי הייט, שביקש לזכות בפרס, ערבב צלולוז עם חומצה  חנקתית וקמפור וייצר ב – 1869  את הצלולואיד. חומר זה לא התאים לייצור כדורי ביליארד, אך נמצא לו שימוש רב בתעשיית סרטי הצילום.

בשנת 1909 המציא כימאי בלגי בשם בקלנד את הבקליט. חומר פלסטי זה הינו תוצאה של תגובה, שלא עלתה יפה, בין פנול לפורמאלדהיד, אך ממציאה הציל את מה שנראה כתוצר שמקומו באשפה ועשה ממנו מוצר מועיל – הבקליט, שאומץ במהירות על ידי תעשיית מכשירי החשמל כחומר בידוד מצויין.

עשרים שנה מאוחר יותר הומצא הפרספקס השקוף, שממנו מייצרים עדשות, שמשות בטחון ואף חופות מטוסים.

ראשיתה של הכימיה של הפולימרים הסינתטיים החלה למעשה רק בשנות העשרים של מאה זו, כאשר הכימאי הגרמני שטוידינגר קבע על סמך תוצאות ניסיוניות כי פולימרים, טבעיים ומלאכותיים הינם מולקולות ענק, שבהן אלפי אטומים קשורים זה לזה בקשרים קוולנטיים.

רוב הפולימרים משתייכים למשפחת תרכובות הפחמן (ראה להלן).

בשנת 1929 החל קרות'רס מחברת דופונט את עבודתו בסינתיזה של פולימרים ממולקולות פשוטות וידועות. עבודתו הובילה להמצאתם של פולימרים חשובים  ובהם הניילון.

במלחמת העולם השניה פיתחו מדענים בגרמניה ובארה"ב פולימרים אלסטיים, שהיוו תחליף מצוין לגומי טבעי. בסיום המלחמה (1945) הייתה הטכנולוגיה מסוגלת לייצר סוגים רבים ושונים של חומרים פלסטיים.

רוב החומרים הפלסטיים בנויים מיסודות שכיחים, כגון פחמן ומימן, אלא שבדרך כלל נאלצים הכימאים לייצר אותם מחומרי גלם יקרים יותר, שרבים מהם מקורם בנפט הגולמי.

החומרים הפלסטיים אינם חומרים טהורים, אלא תערובות שמרכיביהן העיקריים הם פולימרים או מקרומולקולות ותוספים שונים.

הפולימרים הינם מולקולות ענק, המורכבות מאחת, משתיים או אף יותר יחידות קטנות, חוזרות ונשנות הקשורות ביניהן, כאמור, בקשרים קוולנטיים. 

פיתוחם המואץ של הפולימרים ובעקבות זאת של החומרים הפלסטיים בעשורים האחרונים התאפשר הודות להבנת הקשר שבין המבנה והתכונות של מולקולות ענק אלו.

כל אחד מהחומרים הפלסטיים הוא בשלב מסוים של הייצור חומר נוזלי ואפשר בנקל להוסיף לו צבע ולעצב את צורתו על ידי יציקה לתבנית, מתיחה, דחיסה וכו'. בסוף התהליך נעשה החומר מוצק.
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