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מטרת הניסוי: 

לבדוק  האם קיימים הבדלים בתכונות החומרים השונים לאחר הקפאה לעומת טמפ' החדר.
חומרים :

גומיה רגילה,  מסמר,שקית ניילון, מסטיק,סרגל פלסטיק או קופסא מפלסטיק.

מהלך הניסוי:

א. בדוק את התכונות הבאות בכל אחד מהחומרים בטמפרטורת  

    החדר:

   1) גמישות- על ידי קיפול הדוגמא

   2) ניתן למתיחה- על ידי מתיחת הדוגמא 

   3) שבירות- להכות על הדוגמא עם פטיש 

   4) צבע.

ב. בדוק את התכונות הנ"ל לאחר אחסון החומרים בתא הקפאה 

    במשך 24 שעות לפחות (הטמפרטורה בתא ההקפאה היא 

    כ-((4 -).



רישמו דווח מעבדה.

שם המעבדה , מטרה, תוצאות, מסקנות וענו על השאלות.
1. את תוצאות הניסוי יש להגיש בטבלה הבאה:

תוצאות הניסוי

	סרגל או קופסא מפלסטיק
	מסטיק 
	מסמר
	שקית 

פוליאתילן
	גומייה 
	

	
	
	
	
	
	גמישות בטמ"פ החדר



	
	
	
	
	
	גמישות לאחר הקפאה


	
	
	
	
	
	ניתן למתיחה בטמ"פ החדר

	
	
	
	
	
	ניתן למתיחה לאחר הקפאה

	
	
	
	
	
	שביר בטמ"פ החדר



	
	
	
	
	
	שביר לאחר הקפאה


	
	
	
	
	
	צבע בטמ"פ החדר



	
	
	
	
	
	צבע לאחר הקפאה




2. רשמו מסקנות .

3. ענו על השאלות הבאות:

א. כאשר מדברים על הגומי מדברים  על שני מצבי  צבירה  בתור מוצק. האם תוכל להסביר מדוע? 

ב. כיצד  תוכל להמליץ לחבר  שהתיישב  על גומי להוריד אותו מהמכנסיים ? מדוע?        

עבודה נעימה.













